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Equipamento de Protecdo Individual

Equipamento LUVA PARA PROTEGCAO CONTRA AGENTES TERMICOS E MECANICOS

Descricéo Luva de seguranga confeccionada em fibras sintéticas e polietileno de alta performance
(HPPE), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em latex "foam" com grip
antiderrapante, punho com insercdes de fibras elasticas e acabamento em fibras sintéticas.

Aprovado para PROTEGCAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES,
CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR DE CONTATO).

Marcacéo do CA Impresséo no dorso e/ou etiqueta no punho
Referéncia Cut Grip
Validade do CA 27/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 10.702.092/0011-87
Natureza Importado

Informagdes Técnicas

Norma Técnica ISO 23388: 2018

Cores Cinza com azul.

Laudo Técnico

Laboratorio L. A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

N° Laudo Relatério de Ensaio n° SAU/417418/1/25



Restricdes e Observacdes

Restrices/Limitacdes: EPI NAO APROVADO CONTRA ARCO ELETRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A
INCENDIO.

Observacao: 1) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 3543D para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4
(quatro) para abraséo, rasgamento e perfuragdo e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:3 -
resisténcia a abrasao; 5 - resisténcia ao corte por lamina; 4 - resisténcia ao rasgamento; 3 - resisténcia a perfuracao por
puncéo;D - resisténcia ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F,
sendo F o melhor resultado);Il) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho X2XXXX para a EN 407, em que: X -
propagacado de pequenas chamas;2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais
fundidos;X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C).lll) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o
pior resultado.lV) O cédigo X indica que o EPI néo foi ensaiado para a aplicagdo correspondente.VI) EPI ndo aprovado para
uso em operacdes de soldagem e processos similares.VIl) Para a selecé@o e correta utilizagdo do equipamento, verificar o
disposto no Comunicado XL, disponivel no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/s
eguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi". VIII) Demais especificacdes
técnicas do EPI deverao ser obtidas junto ao fabricante ou importador.
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